ANTISTAIN AQUA 5300-02 + REAK TOR 7531 — Primer bicomponente SERIES coniezioni /1t

Intermedio bicomponente incolore a base d’acqual pattamento del legno
di larice destinato all'uso esterno (ad es. pofiaeastre).

Applicabile a spruzzo e immersione / flow coating
Sviluppato specialmente per il blocco delle essémzaeliche del larice essendo

fra i primi sistemi all’'acqua sul mercato che ci@so a legare con efficienza tale
problematica

» Blocco assicurato di uscite fenoliche e cosi nesstaito di buccia d’arancia classico
per il larice avendo cosi un risultato duratori@kissima qualita

» Poca o quasi nessuna necessita di carteggiataa@ezia di una verniciatura finale
liscia ed ottimale

* Risponde in modo assoluto alle leggi in vigoredsisanita e di protezione lavoro

APPLICAZIONE : a spruzzo con un rapporto di mescolanza 1,5 (t&t7,5It) di
5300-02 : 1 (lattada 5It) di REAKTOR 7531 — tempo utile di impiego 8 ore oppure ad immersione

/ flow coating con un rapporto di mescolanza 1,5 (lattada 7,5It) di 5300-02 : 1 (lattada 5lt) di REAK

(7,51t) acqua pura per arrivare aun totale di 20It. IMPORTANTE: tempo utile di impiego 5 giorni.
Nel quinto giorno € necessario svuotare e pulinegianto di flow coating e scartare I'eventuale

liquido rimanente. In caso di arresto di produzidoeante il periodo di 5 giorni, il liquido puo

rimanere nell'impianto di flow coating solo per omrassimo di 3 giorni. Se si superano i 3 giorni, &
necessario svuotare e pulire 'impianto di flow thog.e scartare I'eventuale liquido rimanente.
Mescolare il prodotto prima di utilizzarlo. Dopoemaggiunto REAKTOR 7531, mescolare bene il
prodotto, quindi farlo riposare per 10 min. ednefrimescolarlo.

Il prodotto & maneggiabile dopo 1-2 ore e pud esseerniciato dopo 3-4 ore.

| tempi di essiccazione possono essere ridottrmecamlo a sistemi di essiccazione speciali
(essiccazione forzata). | tempi sono approssimatpdssono variare in funzione della qualita

del legno, delle temperature, dell’'umidita e dekatilazione.

Pulizia con acqua. Resa ca. 5-7 m?/lt.




